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1. Przedmiot badania

Probki ptytek ceramicznych szkliwionych prasowanych na sucho nastgpujgcego typu:
e HALIFAX HONEY 20x120x 1 cm

Producent: STARGRES Sp. z 0.0.
ul. Ceramiczna 5
26-200 Konskie

Liczno$¢ probki: 0,5 m?

Oznaczenie probki: 99P/2021
Probki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez przedstawiciela Zleceniodawcy

9. Zakres badaf oraz miejsce ich wykonania.

— oznaczanie krytycznego kata poslizgu.

Zakres badan ustalony przez Zleceniodawceg.
Badanie wykonano w Laboratorium Badawczym WP OCiB, ul. Kupiecka 4, 03-046 Warszawa.

3. Metody badan.

DIN 51130:2014-02 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wiasciwosci

przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o

podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia —
plaszczyzna nachylona.

4. Wyniki badan.

4.1. Oznaczanie krytycznego kata poslizgu.

Wg normy DIN 51130:2014-02 Badanie wykladzin poditogowych. Oznaczanie whasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze 0 podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylona

Liczno$é probki: powierzchnia 0,5 m?.

Krytyczny kat poslizgu
Skorygowany $redni ogdlny kat Klasa zdolnosci
akceptowalny o ges przeciwposlizgowej
7,8 R9
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5. O$wiadczenie.

5.1. Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do badanych obiektow.

5.2. Sprawozdanie z badai moze by¢ powielane wylacznie w catosci, natomiast na fragmentaryczne
powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie: Osoba autoryzujgca sprawozdanie:

Do
mgr Agnieszka Ducka 2-ca Lidera Grupy Nadawc/c)
(Dude

mgr Agnieszka Ducka



